INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

parkietu przemystowego dab
PW Leon Budnik

Panstwa posadzka z parkietu przemystowego dgb PW Leon Budnik to dobry wybdr, ktérym bedg sie
Panstwo cieszy¢ przez wiele lat. Dgb to bardzo trwate, twarde i stabilne drewno, co daje wysoki komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania. Aby zachowac¢ posadzke w jak najlepszej kondycji, nalezy zapoznac sie
Z ponizszymi zaleceniami dotyczgcymi jej uzytkowania i pielegnaciji.

WSKAZOWKI OGOLNE
Parkiet przemystowy dgb PW Leon Budnik przeznaczony jest do stosowania jako posadzka wewnatrz
budynkdéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz komercyjnych.

Drewno to naturalny materiat dopasowujgcy sie do panujgcych w pomieszczeniu warunkow
klimatycznych i zmieniajgcy wymiary wraz ze zmiang wilgotnosci. Aby zachowa¢ posadzke drewniang
w jak najlepszej kondycji, nalezy utrzymywaé w pomieszczeniach odpowiednie warunki klimatyczne.
Optymalne warunki to temperatura ok. 20°C i wzgledna wilgotnos¢ powietrza ok. 50%; sa to warunki,
w ktérych réwniez uzytkownik czuje sie komfortowo a rozwdéj grzybow i bakterii jest utrudniony.

Zbyt niska wzgledna wilgotnos¢ powietrza utrzymujgca sie przez diluzszy czas moze spowodowac
powstanie szczelin miedzy drewnianymi elementami, co jest zjawiskiem naturalnym, typowym dla
drewna. Jesli przesuszenie nie byto ekstremalne, szczeliny znikng, gdy z czasem wilgotnos¢ powrdéci do
wiasciwego poziomu. Utrzymujgca sie przez diugi czas zbyt wysoka wzgledna wilgotnos¢ powietrza
powoduje pecznienie drewna, co moze by¢ widoczne jako podniesienie sie brzegow listewek
(krawedziowanie, t6dkowanie) a w skrajnych przypadkach moze by¢ niebezpieczne dla drewna, spoiny
klejowej i podtoza. Dlatego przed instalacjg drewnianej podtogi nalezy zakonczy¢ wszelkie mokre prace
budowlane a w czasie jej uzytkowania unika¢ rozlewania ptynéw i nie my¢ jej nadmiernie mokrymi
metodami. Rozlane ptyny nalezy jak najszybciej wytrze¢ a nastepnie wietrzy¢ pomieszczenie, by drewno
mogto jak najszybciej oddaé¢ nadmiar wilgoci.

Podczas uzytkowania posadzki nalezy utrzymywac¢ wzgledng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach
w zakresie 40-65%, aby zminimalizowa¢ powstawanie szczelin. W okresie grzewczym zalecane jest
stosowanie nawilzaczy powietrza, dobrym sposobem na nawilzanie pomieszczenh jest tez ustawienie
w nich czesto podlewanych roslin. Nie jest wskazane dlugotrwate wietrzenie pomieszczen zimg —
dostarcza to swiezego chfodnego powietrza zawierajgcego tylko niewielkg ilos¢ wilgoci, po powrocie
temperatury do normalnego poziomu wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu z reguty spada.
Pojawiajgce sie niewielkie szczeliny powinny znikngé po powrocie wilgotnosci do normalnego poziomu.

Nie nalezy dopuszcza¢ do dtugotrwatego spadku temperatury w pomieszczeniu ponizej 17°C ani
dtugotrwatego przekraczania temperatury 25°C.

Wskazane jest zainstalowanie przed wejsciem do pomieszczen odpowiednich wycieraczek usuwajgcych
z obuwia zanieczyszczenia oraz mozliwie szybkie usuwanie z podtogi ewentualnie naniesionych
zanieczyszczen.

Ustawione na podtodze meble nalezy zaopatrzy¢ w filcowe (nie gumowe) podktadki, pod krzesta na
kotkach nalezy stosowaé odpowiednie maty ochronne ewentualnie stosowac koétka miekkie
przystosowane do podidg drewnianych. Nalezy unika¢ dtugotrwatego kontaktu podtogi z materiatami
zawierajgcymi plastyfikatory (np. guma), gdyz moze to doprowadzi¢ do przebarwien.



Typowe dla naturalnego materiatu, jakim jest drewno, sg réznice w kolorze poszczegolnych elementéw.
Drewno pod wptywem promieniowania UV moze z czasem zmieni¢ odcien, co bedzie szczegodlnie
widoczne np. pod dywanami.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Nalezy stosowac sie do zalecenh producenta impregnatu, ktérym pokryto posadzke (oleju, lakieru).

Do biezgcego czyszczenia podtogi z kurzu, piasku i normalnych nieprzyklejonych zanieczyszczen mozna
uzywacC szczotki lub odkurzacza. Do usuwania silniejszych, przyklejonych zanieczyszczen nalezy
stosowac preparaty do czyszczenia podtdég drewnianych, dbajgc o to, by ilos¢ roztworu naniesionego na
podtoge byta jak najmniejsza. Nie jest wskazane uzywanie scierek i mopow sznurkowych, gdyz z reguty
dostarczajg one na podtoge zbyt duzo roztworu. Idealnym narzedziem jest mop ptaski z dobrze
wycisnietym, lekko wilgotnym wktadem z krotkim wiosem.

NAPRAWA USZKODZEN

Dzieki relatywnie duzej grubosci warstwy uzytkowej parkiet przemystowy dgb PW Leon Budnik moze by¢
wielokrotnie cyklinowany. Ponadto w przypadku niewielkich uszkodzeh mozliwa jest miejscowa naprawa
posadzki. Do dokonania takiej naprawy konieczna jest fachowa wiedza i specjalistyczne narzedzia,
dlatego nalezy jg powierzy¢ wykwalifikowanej ekipie parkieciarskiej.

PARKIET NA OGRZEWANIU PODLOGOWYM,
Parkiet przemystowy dgb PW Leon Budnik swietnie nadaje sie na niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe. Aby zachowac drewno w jak najlepszej kondycji, nalezy stosowac sie do ponizszych regut.

Przy rozpoczeciu sezonu grzewczego nalezy powoli podnosi¢ temperature, rozktadajgc proces
rozgrzewania najlepiej na 2-3 dni. Maksymalna chwilowa temperatura posadzki nie moze przekroczyé¢
27°C (takze pod dywanami i meblami oraz nad rurami i w strefach brzegowych). Optymalna stata
temperatura posadzki podczas pracy systemu to 23°C, co daje przy wtasciwie dobranych parametrach
temperature pomieszczenia ok. 21°C.

Ogrzewanie podtogowe powoduje na ogét relatywnie szybkie wysychanie posadzki drewnianej, dlatego
w sezonie grzewczym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie odpowiedniej wzglednej
wilgotnosci powietrza (stosowac nawilzacze powietrza). Przy uzywaniu instalacji do chtodzenia nie wolno
dopusci¢ do osiggniecia punktu rosy (przechtodzenia powodujgcego skraplanie pary wodnej zawartej
w powietrzu).

Zgtaszanie skarg i informowanie o wypadkach lub problemach zwigzanych z bezpieczenstwem:
PW Leon Budnik, tel.: +48 22 6510412; bezpieczenstwo@budnik.com.pl
https://budnik.com.pl/bezpieczenstwo



